附件
	2017年广东省建筑用钢管产品质量“双随机”专项监督抽查
未发现不合格情况的企业名单

	序号
	被抽查单位（标称生产企业名称）
	被抽查
产品名称
	商标
（标称）
	型号规格
	生产日期或
批号
	抽查时间
	承检机构

	1
	佛山市南海区六旺钢管厂
	直缝电焊钢管
	/
	Q195 Ф40×1.2（mm）
	 2017-3-29
	2017-04-05
	佛山市质量计量监督检测中心

	2
	佛山市南海区永铂金属有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	Q195 Ф19×1.2（mm）
	2017
	2017-04-05
	佛山市质量计量监督检测中心

	3
	佛山市南海区伟盛昌钢管制造有限公司
	冷弯型钢管（方管）
	/
	Q235 30×30×1.2（mm）
	 2017-4-6
	2017-04-07
	佛山市质量计量监督检测中心

	4
	佛山市南海豪晟金属制品厂
	直缝电焊钢管
	/
	Q195 Ф48×3.0（mm）
	 2017-3-5
	2017-04-06
	佛山市质量计量监督检测中心

	5
	佛山市禅城区和喜钢管厂
	直缝电焊钢管
	/
	Q195 Ф25×1.2（mm）
	 2017-4-1
	2017-04-06
	佛山市质量计量监督检测中心

	6
	佛山市南海区松岗东轧钢管厂
	直缝电焊钢管
	/
	Q195 Ф89×2.75（mm）
	 2017-4-2
	2017-04-07
	佛山市质量计量监督检测中心

	7
	佛山市南海区宏兴钢业有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	Q235 Ф32.5×2.0（mm）
	 2017-4-1
	2017-04-07
	佛山市质量计量监督检测中心

	8
	佛山市南海歧丰钢管有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	Q195 30×30×0.8（mm）
	 2017-4-6
	2017-04-07
	佛山市质量计量监督检测中心

	9
	佛山市南海区洪兴钢管有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	SPCC　 Ф25×1.2（mm）
	 2017-4-2
	2017-04-07
	佛山市质量计量监督检测中心

	10
	佛山市三水恒盛达金属制品有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	Q195　 Ф19×0.8（mm）
	 2017-4-8
	2017-04-10
	佛山市质量计量监督检测中心

	11
	佛山市顺德区龙江镇新日金属实业有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	Q195 Ф19×1.2（mm）
	 2017-4-10
	2017-04-11
	佛山市质量计量监督检测中心

	12
	佛山市顺德区龙江镇新日金属实业有限公司
	冷弯型钢
	/
	Q195 20×20×1.2（mm）
	 2017-4-10
	2017-04-11
	佛山市质量计量监督检测中心

	13
	佛山市顺德区乐从镇超创钢管制品厂
	直缝电焊钢管
	/
	Q195 Ф22×1.5（mm）
	 2017-3-15
	2017-04-12
	佛山市质量计量监督检测中心

	14
	佛山市顺德区腾诚实业有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	Q195 Ф16×0.8（mm）
	 2017-4-12
	2017-04-12
	佛山市质量计量监督检测中心

	15
	佛山市顺德区雄翔钢管制造有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	Q195 Ф19×0.8（mm）
	 2017-4-1
	2017-04-12
	佛山市质量计量监督检测中心

	16
	佛山市顺德区雄翔钢管制造有限公司
	冷弯型钢管（方管）
	/
	Q195 16×16×1.2（mm）
	 2017-4-9
	2017-04-12
	佛山市质量计量监督检测中心

	17
	佛山市南海宏钢金属制品有限公司
	镀锌钢管
	宏钢
	Q235 DN32×3.2（mm）
	 2017-3-5
	2017-04-14
	佛山市质量计量监督检测中心

	18
	佛山市南海宏钢金属制品有限公司
	镀锌钢管
	宏钢
	Q235 DN40×3.75（mm）
	 2017-3-10
	2017-04-14
	佛山市质量计量监督检测中心

	19
	佛山市南海区桂城健荣兴五金厂
	直缝电焊钢管
	/
	ST12 Ф22×1.2（mm）
	 2017-3-15
	2017-04-14
	佛山市质量计量监督检测中心

	20
	广州市南粤钢管有限公司
	低压流体输送用焊接管
	南粤
	DN25×3.25mm×6000mm 高频直缝焊Q195
	2017-04-08
	2017-04-12
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	21
	广州市南粤钢管有限公司
	低压流体输送用焊接管
	南粤
	DN32×2.75mm×6000mm Q195
	2017-04-10
	2017-04-12
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	22
	广州联兴热镀锌有限公司(广州新五丰钢管有限公司分公司)
	低压流体输送用焊接管
	广州联兴
	DN50×3mm×6000mm 高频直缝焊Q235A
	2017-1-21
	2017-04-12
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	23
	广州联兴热镀锌有限公司(广州新五丰钢管有限公司分公司)
	低压流体输送用焊接管
	广州联兴
	DN32×2.75mm×6000mm 高频直缝焊Q195
	2017-02-23
	2017-04-12
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	24
	广州珠江管业科技有限公司
	低压流体输送用焊接管
	珠江
	DN25×3.25mm×6000mm 高频直缝焊Q235B
	2017-03-10
	2017-04-11
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	25
	广州珠江管业科技有限公司
	低压流体输送用焊接管
	珠江
	DN32×3.25mm×6000mm 高频直缝焊Q235B
	2017-03-11
	2017-04-11
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	26
	广州钢管厂有限公司
	低压流体输送用焊接管
	穗生牌
	DN32×3.25mm×6000mm 直缝电焊Q235A
	2017-04-05
	2017-04-11
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	27
	广州钢管厂有限公司
	低压流体输送用焊接管
	穗生牌
	DN25×3.25mm×6000mm 直缝电焊Q235A
	2017-04-05
	2017-04-11
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	28
	韶关市曲江宏创钢管有限公司
	低压流体输送用焊接钢管
	韶宏
	DN25×3.25mm×6000mm 高频焊接Q215A 系列2
	2017-03-20
	2017-04-17
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	29
	韶关市曲江宏创钢管有限公司
	低压流体输送用焊接钢管
	韶宏
	DN20×2.5mm×6000mm 高频焊接Q215A 系列2
	2017-03-20
	2017-04-17
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	30
	韶关市曲江宏创钢管有限公司
	低压流体输送用焊接钢管
	韶宏
	DN32×3.25mm×6000mm 高频焊接Q215A 系列2
	2017-03-20
	2017-04-17
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	31
	江门市蓬江区金利通钢管贸易有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	(Φ42×1.2×6000)mm SPCC冷板
	2017-04-08
	2017-04-13
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	32
	江门市蓬江区金利通钢管贸易有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	(Φ32×1.2×6000)mm SPCC 冷板
	2017-04-08
	2017-04-13
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	33
	广东新会新宝成钢管厂有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	(Φ48×3×5815)mm Q345B
	2017-04-06
	2017-04-13
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	34
	广东新会新宝成钢管厂有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	(Φ76×4.5×6000)mm Q345B
	2017-04-06
	2017-04-13
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	35
	江门市西北五金钢管厂有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	(Φ25.4×1.5×6000)mm Q195
	2017-04-13
	2017-04-13
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	36
	江门市西北五金钢管厂有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	(Φ22×2×6000)mm Q195
	2017-04-13
	2017-04-13
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	37
	江门市蓬江区德宝钢管有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	(2.0×Φ25×5850)mm 冷板SPCC
	2017-04-11
	2017-04-11
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	38
	江门市蓬江区德宝钢管有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	(2.5×Φ19×5800)mm Q235B
	2017-04-11
	2017-04-11
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	39
	江门市华津金属制品有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	(Φ22×1.8×6000)mm 鞍钢SPHC
	2017-02-15
	2017-04-13
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	40
	江门市华津金属制品有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	(Φ25×1.2×6000)mm 鞍钢SPHC
	2017-02-15
	2017-04-13
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	41
	江门市新会区悦宝金属制品有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	(Φ19×0.5×5300)mm Q235A
	2017
	2017-04-13
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	42
	江门市新会区悦宝金属制品有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	(Φ25×0.65×6050)mm Q235A
	2017
	2017-04-13
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	43
	江门市俭美实业有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	(Φ25×1.8×6000)mm SPCC
	2017-04-11
	2017-04-13
	广东省韶关市质量计量监督检测所

	44
	江门市俭美实业有限公司
	直缝电焊钢管
	/
	(Φ50.8×1.5×6000)mm SPCC
	2017-04-11
	2017-04-13
	广东省韶关市质量计量监督检测所


